
  

  آهن  دانشكده مهندسي راه– آزمايشگاه تكنولوژي بتن

  

  )ASTM C136                                                                       )     ۱۰     بندي شن و ماسه  دانه -۱

  )ASTM C29                                                           )۱۰اي شن و ماسه     وزن مخصوص توده -۲

  )۵/۷ (                                                                                                    افزايش حجم ماسه     -۳

  )ASTM C127                                                                          )۱۰ چگالي و جذب آب شن      -۴

  )ASTM C128                                                                       )۵/۷ چگالي و جذب آب ماسه      -۵

  )۵(                                                                   ASTM D2419)     معادل ماسه ( ارزش ماسه -۶

  )۵/۷(                  ASTM C131/C535 )عدد سايش( LAدر برابر سايش و ضربه با استفاده از دستگاه مقاومت مصالح سنگدانه   - ۷

  )BS 812 – Part 3                                                                                     )۵/۷عدد ضربه       -۸

  )BS 812 – Part 3                                                                                )۵/۷ عدد خرد شدن     -۹

                                                                                         هاي كارايي بتن            آزمايش -۱۰

  )ASTM C143 -  EN 12350 Part2                                                      )۵      اسلامپ-۱- ۱۰       

  )۵(                            EN 12350 Part5 – DIN 1048 Part1     )ميز آلماني( پهن شدگي -۲- ۱۰       

  )BS 1881                                                                                      )۵    ضريب تراكم -۳- ۱۰       

  )EN 12350 Part4                                                                    )۵   پذيري  درجه تراكم-۴- ۱۰       

  )EN 12350 Part6 - ASTM C138                             )۵        وزن مخصوص بتن تازه -۵- ۱۰       

  )ASTM C192                                              )۵    هاي مقاومتي  آوري نمونه  تهيه و عمل-۶- ۱۰       

  هاي بتن سخت شده  آزمايش-۱۱

  )Capping    / C617  ASTM C39                                         )۵/۱۲ مقاومت فشاري و -۱- ۱۱       

  )۵/۷(                                                  ASTM C496     )ت برزيليتس( مقاومت كششي -۲- ۱۱       

  )۵(                                                                               وزن مخصوص بتن سخت شده-۳- ۱۱       

  )ASTM C597                                                         )۵   چكش اشميت و آلتراسونيك   -۴- ۱۱       

  
  ۱۳۵جمع بارم 

  ۶۵:  بارم امتحان كتبي-


